
Marzo de 3,2010 Grupo México México
Estimados Señores,

Por medio de esta introducción mi nombre es Altair Ferreira, yo soy el director ejecutivo y fundador de
Metro trades de Nueva York. Metro Trades de Nueva York está situado en 31. 6 Suite West 14th Street
NY 14-NY 10004, Y somos una empresa de comercio de productos basicos de Importación y Exportación
, trabajamos con minerales y escorias, así como otras materias primas. Estoy haciendo una investigación
en la ciudad de México y me enteré de su empresa y, recientemente, Alejandro Guerrero, el inspector de
Alfred H. Knight fue autorizada por la Administración para entrar en su planta y recoger muestras para el
Metro de Artes de Nueva York.

Me tomé la libertad de adjuntar los resultados de su información. Estoy muy interesado en tomar todas
las escorias, pero como ustedes bien saben que es una cantidad grande y para organizar en conjunto
con ustedes la carga del material, si su permiso y si usted está interesado en los mismos. El material se
exporta fuera de México y se colocará con nuestros clientes que ya saben cómo trabajar con esos.
materiales, tenemos la experiencia y el potencial de compra y a proporcionar la logística a nuestra costa.

Según su petición adjunto la información jurídica de nuestra empresa, así como documentación de
envíos anteriores del mismo material en Europa. También, junto con el correo electrónico Le estoy
enviando una carta de la empresa de logística "Alianza", que fue contratado por nosotros para manejar
esta operación en particular.
Estoy deseando escuchar de usted.
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· eport of Multi-element XRF Screening Assay

Alfred H Knight

Reference
LAB.MZLO. 100830/1

pate Pago

Client
Metrotrades of New York
316 w 14 street
Suite 14
zip cod 10014
New York, New York
U.S.A

24/02/2010 1 of 1
Material

Quality

Client Ref.: ZINC OXIDE

Note: Screening as aYf are not suitable for commercial assay exchange purposes.
Note: Sample deliv r ~ the client

J

Assay type
Lot

Element Symbol Results Units
SIUCE Si02 0.1870 %
AZUFRE S 0.2994 %
FIERRO Fe 0.2676 %
COBRE Cu 0.2235 %
ZINC Zn 9.1290 %
PLOMO Pb 8.6720 %
OXIDO DE CALCIO CaO 0.7405 %
ALUMINA AI203 0.0038 %
OXIDO DE POTASIO K20 1.4570 %
OXIDO DE MAGNESIO MgO 0.0034 %
BISMUTO Bi 0.7007 %
OXIDO DE SODiO Na20 0.0140 %
ARSENICO As 52.46 %
FOSFORO P 0.0152 %
MANGANESO Mn 0.0001 %
BARIO Ba 0.0002 %
ANTIMONIO Sb 2.0670 %
ESTAÑO Sn 0.2267 %
CADMIO Cd 6.3190 %
NIQUEL Ni 0.0042 %
CLORO CI 0.1991 %
SELENIO Se 0.6051 %
TELURO Te 0.1930 %
COBALTO eo 0.0003 %
TAllO TI 0.0001 %
MERCURIO Hg 0.1039 %
PLATA Ag 0.0374 %

AHK Ref.: AHK-l0250

ALFRED H. Kt~IGHTDE MEXICO, S.A. DE C.V.

Donncilio fil;C:¡l : Fdo, Montes de Oca ¡83 - Col. Independencia - C.P. 03630 - México D.f. Teléfono: (52) (55) 33308658
Ofna Manzt,nillc ; Carro Manzanillo-Minatítlan Km. 1.5 - Col. Tapeixtles - CP, 28239 - Manzanillo Colima. Teléfono: (52) (314) 1201712 - 3586554 Email: augusto.escudero@allkgroup.com
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ALL INSPECTION l,'NDERTAKEN SUBJECT TO OUR STANDARD TRADlNG TER.,\4S ANDCONDlTIONS COPIES OF \VHICH ARE AVr\lLABLE UPON REQUEST
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•. Report of Multi-element XRF Screeníng Assay

••

Alfred H Knight

Reference
LAB.MZLO. 1 of 1

Domicili» I'j"""J . Fdo, Montes de Oca 183 - Col. Independencia - C.P. 03630 . México D.E Teléfono: (52) (55) 33308658
(lt'M. M¡¡n;r..rulto . Carro Manzanillo-Minatitlen Km. L5 - Col. Tapeixtles - CiP, 28239 - Manzanillo Colima. Teléfono: (52) (314) 1201712 - 3586554 Ernail: augusto.escudero@ahkgroup.com
OmOL AJmíni"r>tiv,. : José Ma, Velasco 82 - CoL San José Insurgentes • C.P. 03900 - México D.E Teléfono: (52) (55) 33308658 Email; ahk.nagib.mauad@gmail.com

Date Pago

ALL lNSPECTION '(3NDER1AKEN SUBJECTTO OUR STAN-nARDTRADING TERMS ANDCON-nITlONS COPIES OF WHICH ARE AVATLABLE UPON REQUEST

100831/1 24/02/2010
Client Material

Metrotradesof New York
316 w 14 street
Suite 14
zip cod 10014
New York, New York
U.S.A

Quality

Cllent Ref.: LEADOXIDE

Assay type
Lot

AHK Ret.: AHK-10250

Element Symbol Results Units
SILlCE Si02 0.5189 %
AZUFRE S 2.9100 %
FIERRO Fe 2.0410 %
COBRE Cu 2.1520 %
ZINC Zn 6.4620 %
PLOMO Pb 31.2300 %
OXIDO DE CALCIO CaO 1.0370 %
ALUMINA AI203 0.0038 %
OXIDO DE POTASIO K20 0.8155 %
OXIDO DE MAGNESIO MgO 0.0034 %
BISMUTO Bi 1.4550 %
OXIDO DE SODIO Na20 0.0140 %
ARSENICO As 14.3800 %
FOSFORO P 0.2850 %
MANGANESO Mn 0.0183 %
BARIO Ba 0.0002 %
ANTIMONIO Sb 1.7760 %
ESTAÑO Sn 0.6384 %
CADMIO Cd 2.0440 %
NIQUEL Ni 0.0114 %
CLORO CI 0.0002 %
SELENIO Se 0.6892 %
TELURO Te 0.2686 %
COBALTO Co 0.0003 %
TAllO TI 0.0001 %
MERCURIO Hg 0.0473 %
PLATA Ag 0.1173 %

s are not suitable for commercial assay exchange purposes.
the client

AL
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Assay

ALFRED H KNIGHT

LAB.MZLO.

ZINC OXIDE

Date Pago

Metrotrades of New York
316 w 14 street
Suite 14
zip cod 10014
New York, New York

Quality

CUentRef.:

AHK Ref.: AHK-1

Element Symbol Results Units
SILlCE Si02 0.1677 %
AZUFRE S 0.4171 %
FIERRO Fe 0.6118 %
COBRE Cu 0.4523 %
ZINC Zn 7.8850 %
PLOMO Pb 9.4310 %
OXIDO DE CALCIO CaO 0.7931 %
ALUMINA AI203 0.0038 %
OXIDO DE POTASIO K20 1.7890 %
OXIDO DE MAGNESI MgO 0.0034 %
BISMUTO Bi 0.7382 %
OXIDO DE SODIO Na20 0.0140 %
ARSENICO As 41.3100 %
FOSFORO P 0.Q109 %
MANGANESO Mn 0.0171 %
BARIO Ba 0.0002 %
ANTIMONIO Sb 1.7300 %
ESTAÑO Sn 0.3145 %
CADMIO Cd 7.4200 %
NIQUEL Ni 0.0068 %
CLORO CI 0.1830 %
SELENIO Se 0.6010 %
TELURO Te 0.2388 %
COBALTO Co 0.0003 %
TAllO TI 0.0001 %
MERCURIO Hg 0.0829 %
PLATA Ag 0.0460 %

Note: Screening assays are not suitable for commercial assay exchange purposes.

For Alfred H. Knight de Mexico

ALFRED H KNIGHT DE MEXICO, SA DE C.V.

DomicilioLegal
Olie. Manzanillo

Fdo.MontesdeOca 183· Col. Independencia·CP.03630·MexicoDF Telef.: 52 55 33308658
CarroManzanillo-MinatitlanKm 1.5· Col. Tapeixtles- CP.28239Mzlo. Colima Telel.. 0052 3143330646

INSPECTlON UNDERTAKEN SUBJECT TO OUR STANOARD TRADING TERMS ANO CONDITIONS COPIES OF WHICH ARE AVAILABLES UPON REQUEST
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ALFRED H KNIGHT

Reference
LAB.MZLO. 100858/1

Date Pago
27/02/2010 1 of 1

Material

Quality

Client Ref.: COPPER ASHES

AHK Ret.: AHK-10250Assay type
. Lo!

Clien!
Metrotrades of New York
316 w 14 street
Suite 14
zip cod 10014
New York, New York
U.S.A

Element Symbol Results Units
SILlCE Si02 4.0040 %
AZUFRE S 2.3840 %
FIERRO Fe 9.3960 %
COBRE Cu 2.0100 %
ZINC Zn 9.7610 %
PLOMO Pb 5.8970 %
OXIDO DE CALCIO CaO 6.2300 %
ALUMINA AI203 1.2380 %
OXIDO DE POTASIO K20 0.7700 %
OXIDO DE MAGNESI MgO 0.0034 %
BISMUTO Bi 0.1050 %
OXIDO DE SOOlO Na20 0.0140 %
ARSENICO As 3.5970 %
FOSFORO P 0.0243 %
MANGANESO Mn 0.2106 %
BARIO Ba 0.0497 %
ANTIMONIO Sb 0.4275 %
ESTAÑO Sn 0.3638 %
CADMIO Cd 0.4617 %
NIQUEL Ni 0.0087 %
CLORO CI 0.1421 %
SELENIO Se 0.4631 %
TELURO Te 0.2529 %
COBALTO Co 0.0003 %
TAllO TI 0.0001 %
MERCURIO Hg 0.0001 %
PLATA Ag 0.0216 % .

Note: Screening assays are not suitable tor commercial assay exchange purposes.

For Alfred H. Knight de Mexico

ALFRED H KNIGHT DE MEXICO, SA DE C.V.

DomicilioLegal
Olie. Manzanilla

Fdo.Montesde Oca 183 - Col. Independencia-CP.03630-MexicoDF Tele!.: 52 55 33308658
CarroManzanillo-MinatitlanKm 1.5 - Col. Tapeixtles- CP.28239Mzlo.CoIima Tele!.. 0052 3143330646

ALL INSPECTION UNDERTAKEN SUBJECT TO OUR STANDARD TRADING TERMS AND CONDmONS COPIES OF WHICH ARE AVAILABLES UPON REQUEST
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